CLAYTEC®

_ Baustoffe aus Lehm
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Y Trockenbau und Ober-
flachen aus Lehm mit
Baustoffen von CLAYTEC







Die Architektur mit
Holz hat in den letzten
Jahren wesentlich an

Bedeutung gewonnen.

Das Bauen mit Holz ist gestalterisch wie 0kologisch langst relevant geworden.
Nirgendwo lasst sich Ausdruckskraft, Individualitat und Umweltbewusstsein so
zusammenfuhren wie hier. Dies sind die Schnittstellen, die den Holzbau mit dem
Baustoff Lehm verbinden. Die Kombination der-kenstruktiven Leistungsfahigkeit
des Holzes mit der freien Gestaltbarkeit und der Schonheit des Erdbaustoffes Lehm
bietet Spannung und Harmonie. CLAYTEC bietet fur den Holzbau perfekie Lehm-
techniken und Lehmbaustoffe, fUr den okologischen Wandaufbau wie auch fur das
elegante Finish mit Lehm-Designoberflachen.
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Die pertekte Verbindung.

Mit keinen anderen Materialien lassen sich
konstruktive Flexibilitdt und asthetische
Oberflachengestaltung so frei und qualitatvoll
verbinden. Perfekt ergédnzen sich die Eigen-
schaften der Materialien und ergeben so ein
sinnvolles Ganzes.



Das Bauen mit Holz
ISt gestalterisch una
Okologisch langst
wieder relevant.

Mit Holz und Lehm I&sst sich frei konstruieren
undsindividuell formen. Eine ideale Grundlage
fur die Verwirklichung Ihrer persénlichen archi-
tektonischen Vision. Dabeispielt es keine Rolle,
ob Sie traditionelle Warme oder modernes
Wohnen bevorzugen. Beides lasst sich mit Holz
und Lehm hervorragend umsetzen.
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gische Aspekt nicht eine wichtige Rolle spielen
wdrde. Eine verantwortliche Haltung gegentber
den Ressourcen und dem Klima ist uns selbst-
verstandlich. In der Kombination von Holz und
Lehm sehen wir einen Weg in die Zukunft des
Bauens. Wegweisend sind auch das Wohnklima
und der Komfort, die uns die beiden Naturbau-
stoffe geben.

L]

CLAYTEC ware nicht CLAYTEC, wenn der ¢kolo-

Wohlgetuhl von Antang an.

Auf den nachsten Seiten zeigen wir lhnen
bautechnisch und handwerklich ausgereifte
Techniken mit Holz und Lehm. Es sind einge-
fihrte und bewdhrte Varianten, Ofen aus Lehm,
plastisches Formen und individuelles Gestalten
kénnen diese praktikablen Techniken perfekt
erganzen. Ganz nach lhren Vorstellungen und
Winschen.




Lehm-Trockenputzplatte 16 mm,

Lehmklebe- und Armierungsmortel
mit Glas- oder Flachsgewebe

YOSIMAWE O

Lehm-Trockenputzplatte
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Die Dinne: Lehm-Trockenputzplatten flachig

* Holz und Lehm in perfekter Erganzung

- Rein dkologische Trockenputzplatte aus Lehm, Jute und Schilfrohr
- Lehmputzschicht ohne Nasse und Trockenzeiten

- Raumklima, Behaglichkeit und Komfort im Holzbau

Auf massiven Holztafelwanden oder Holzwerkstoff-
platten (wie 0SB) werden 16 mm dlnne CLAYTEC
Lehm-Trockenputzplatten D16 befestigt, mit einer
Armierungslage beschichtet und abschliefsend mit
Lehm-Finish versehen.

1. Platten im Versatz auf den Holzuntergrund klam-
mern. Klammerabstand ca. 9 cm, Randabstand
10-15 mm. Bei Verschraubung Schraubenstand

ca. 20 cm. Dunne Holzwerkstoffplatten dirfen
nicht durchstolSen werden.

Artikel Produkt

09.010 Lehm-Trockenputzplatte D16 mm
13.555 Lehmklebe- und Armierungsmortel
35. ... Glas- oder Flachsgewebe, 1 m breit

Der Materialauftrag von Lehmklebe-
und Armierungsmdrtel mit dem
Zahnspachtel gewéhrleistet die
gleichmalbige Dicke. Das Beweh-
rungsgewebe wird dann nur noch
aufgelegt und eingebettet. Dieser
Arbeitsgang kann sehr gut auch
vom Holzbauer ausgefihrt werden.

2. Grolsere Fugen und Schraublochvertiefungen fullen

und trocknen lassen. Lehmklebe- und Armierungs-
mortel mit dem Zahnspachtel oder Glatter bis 3 mm
dick aufziehen. Bewehrungsgewebe in die nasse
Oberflache einarbeiten.

3. Nach Trocknung Finish aus YOSIMA Lehm-Design-
putz (Seite 21) oder Lehm-Feinputz 06 und CLAYFIX
Anstrichsystem (Seite 23).

Genaue Anwendung siehe Produktblatt ,Lehm-
Trockenputzplatte", www.claytec.de.

Lieferform Flache, Reichweite
einzeln, Pal. zu 120 Stk 0,39 m2 (0,625 x0,625)
25 kg-Sack 5m?

Rolle 1,0x100 m /35 m 90 m2/32 m2

Der Klassiker: Standerwerk mit Lehmbauplatten

- Leichter Trockenbau aus Lehm im Holzbau
* Lehmputz und Bauplatte in einem Produkt.
- Hochster thermischer und raumklimatischer Komfort

= Guter Schallschutz

20 mm oder 25 mm dicke CLAYTEC Lehmbauplatten
werden auf Holzstdnder- oder Lattenwerken im

37,5 cm- oder 50 cm-Raster befestigt. Die Flachen
werden mit einer Armierungslage beschichtet und
abschliefbend mit Lehm-Finish versehen.

1. Platten anklammern (Abstand ca. 9 cm) oder
anschrauben mit Lehmbauplattenschrauben
(Abstand < 20 cm).

2. Grofsere Fugen und Schraublochvertiefungen fiillen

und trocknen lassen. Lehmklebe- und Armierungs-

Artikel Produkt

09.004/.002 Lehmbauplatte D 20 mm/D 25 mm
13.555 Lehmklebe- und Armierungsmaortel
35. .. Glas- oder Flachsgewebe, 1 m breit

mortel mit dem Zahnspachtel oder Glatter bis 3 mm
dick aufziehen und abgleichen. Bewehrungsgewebe
in die nasse Oberflache einarbeiten.

3. Nach Trocknung Finish aus YOSIMA Lehm-Design-
putz (Seite 21) oder Lehm-Feinputz 06 und CLAYFIX
Anstrichsystem (Seite 23).

Genaue Anwendung siehe Produktblatt ,Lehm-
bauplatte’, www.claytec.de.

Lieferform Flache, Reichweite
einzeln, Pal. zu 120 Stk 0,94 m2 (150=0,625)
25 kg-Sack 5 m?

Rolle 1,0x100 m/35 m 90 m2/32 m2




CLAYTEC Greentech 700

Lehmklebe- und Armierungs-
mortel mit Glas- oder :
Flachsgewebe

Lehm-Oberputz fein 06
(ggf. Lehmklebe- und
Armierungsmaortel)

BRI atte

Gundierung DIE WEISSE

Lehm-0berputz fein 06
mit Glas- oder Flachs-
gewebe CLAYTEC Greentech 700

YOSIMA GE 0
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Das Schwergewicht: LEMIX Lehmplatte

- Lehmmasse pur
- GrolSe Warmespeicherung
- Bester Schallschutz

22 mm oder 16 mm dicke LEMIX Lehmbauplatten,
Rohdichte ca.1.450 kg/m2 werden auf Holzstander-
oder Lattenwerken im 62,5 cm- bzw. 31,25 cm-Raster
befestigt. Die Flachen werden mit einer Armierungs-
lage beschichtet und abschliesend mit Lehm-Finish
versehen.

1. Platten anklammern (Abstand < 15,00 cm) oder
anschrauben (Abstand < ca. 30 cm).

2. Grofere Fugen und Schraublochvertiefungen fullen
und trocknen lassen. Lehm-0berputz fein 06 mit dem

Artikel Produkt

09.014/.015 LEMIX Lehmplatte D22 mm/D 16 mm
10.113 Lehm-Oberputz fein 06

35. ... Glas- oder Flachsgewebe, 1 m breit

Lehm bauplatte sthwer

Glatter bis 3 mm dick aufziehen und abgleichen. Be-
wehrungsgewebe in die nasse Oberflache einarbeiten.

3. Nach Trocknung Finish aus YOSIMA Lehm- Design-
putz (Seite 21) oder Lehm-Feinputz 06 und CLAYFIX
Anstrichsystem (Seite 23).

Genaue Anwendung siehe Produktblatt ,LEMIX (Lehm-
bauplatte schwer)", www.claytec.de.

Lieferform Flache, Reichweite
einzeln, Pal. zu 40 Stk/60 Stk 0,78 m2 (1,25 x0,625)
25 kg-Sack 57 m2

Rolle 1,0x100 m/35 m 90 m2/32 m2

CLAYTEC

09.014 54

Die Stabile: CLAYTEC Greentech 700

- Lehm-Hanfplatte
* Mittelschwergewicht
- Fest, scharfkantig, malbgenau

22 mm dicke stabile und besonders gut zu hand-
habende Lehm-Hanfplatten werden auf Holzstander-
oder Lattenwerken im 62,5 cm- Raster befestigt. Die
Flachen werden mit einer Armierungslage beschichtet
und abschliefsend mit Lehm-Finish versehen.

1. Platten anklammern (Abstand ca. 9 cm) oder
anschrauben mit Lehmbauplattenschrauben
(Abstand < 20 cm).

Artikel Produkt

09.016 CLAYTEC Greentech 700 D22 mm
13.555 Lehmklebe- und Armierungsmortel
35. .. Glas- oder Flachsgewebe, 1 m breit
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2. Grélsere Fugen und Schraublochvertiefungen fiillen
und trocknen lassen. Lehmklebe- und Armierungs-
martel mit dem Zahnspachtel oder Glatter bis 3 mm
dick aufziehen und abgleichen. Bewehrungsgewebe
in die nasse Oberflache einarbeiten.

3. Nach Trocknung Finish aus YOSIMA Lehm- Design-
putz (Seite 21) oder Lehm-Feinputz 06 und CLAYFIX
Anstrichsystem (Seite 23).

Genaue Anwendung siehe Produktblatt ,Lehm-
bauplatte’, www.claytec.de.

Lieferform Flache, Reichweite
einzeln, Pal. zu 50 Stk 0,78 m2 (1,25 x0,625)
25 kg-Sack 5m?

Rolle 1,0x100 m/35 m 90 m2/32 m2
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CLAYTEC HFA N+F

CLAYTEC HFA N+F. i |

Lehmklebe- und
Armierungsmbrtei
mit Glas- oder

. Flachsgewebe,

Lehm-Oberputz fein 06
(ggf. Lehmklebe- und
Armierungsmortel)

Grundierung DIE WEISSE

CLAYFIX Lehm-Anstrich.
trocken mit Feinkorn
GOLD-OCKER 4.2

TRENNWAND
Fillung Holzflex

CLAYTEC HFA maxi
Lehmklebe- und
Armierungsmortel

mit Glas- oder
Flachsgewebe

CLAYTEC HFA maxi

YOSIMA SCGR 1.4




Die Handliche: CLAYTEC HFA N+F

- Okologischer Trockenbau leichtgemacht
- Nut-und-Feder Verbindung fir Stofbe im Feld

- Handliches Plattenformat

20 mm dicke CLAYTEC HFA Platten N+F
(=Nut-und-Feder) werden auf Holzstander- oder
Lattenwerke im 45 cm-Raster befestigt. Die Stélbe
kénnen im Feld liegen. Die Fldchen werden mit einer
Armierungslage beschichtet und abschliefsend mit
Lehm-Finish versehen.

1. Platten anklammern (Abstand ca. 9 cm) oder an-
schrauben mit Knauf-Universalschrauben oder Lehm-
bauplattenschrauben (Abst. < 20 cm).

2. Grolere Fugen und Schraublochvertiefungen fullen
und trocknen lassen. Lehmklebe- und Armierungs-

Artikel Produkt

09.221 CLAYTEC HFA N+F D 20 mm

13.555 Lehmklebe- und Armierungsmortel
35. .. Glas- oder Flachsgewebe, 1 m breit

* Deckflache

mortel mit dem Zahnspachtel oder Glatter bis 3 mm
dick aufziehen. Bewehrungsgewebe in die nasse
Oberflache einarbeiten.

3. Nach Trocknung Finish aus YOSIMA Lehm-
Designputz (Seite 21) oder Lehm-Feinputz 06 und
CLAYFIX Anstrichsystem (Seite 23).

Genaue Anwendung siehe Produktblatt
,CLAYTEC HFA N+F", www.claytec.de.

Lieferform Flache, Reichweite
einzeln, Pal. zu 112 Stk 0,77 m2* (0,60%1,35 m)
25 kg-Sack 5m?

Rolle 1,0x100 m/35 m 90 m2/32 m2

CLAYTEC

i A

CLAYTEC HFA N+F

Das GroNformat: CLAYTEC HFA maxi

- Okologischer Trockenbau auf 62,5 cm-Raster
- Wirtschaftliches Arbeiten auf grolberen Flachen
* Preisgiinstiger und schneller Unterbau fir Lehm-Finish im Holzbau

Grofformatige, 25 mm dicke CLAYTEC HFA maxi
Platten werden auf Holzstdnder- oder Lattenwerken
befestigt. Die Stolbe treffen sich auf den Holzern. Die
Platten sind mit liegendem oder stehendem Format
einsetzhar. Sie werden mit einer Armierungslage
beschichtet und abschliefsend mit Lehm-Finish
versehen.

1. Platten anklammern (Abstand ca. 9 cm) oder
anschrauben mit Knauf-Universalschrauben oder
Lehmbauplattenschrauben (Abst. < 20 cm).

Artikel Produkt

09.226 CLAYTEC HFA maxi D 25 mm
13.555 Lehmklebe- und Armierungsmortel
35. .. Glas- oder Flachsgewebe, 1 m breit

2. Grélsere Fugen und Schraublochvertiefungen fiillen
und trocknen lassen. Lehmklebe- und Armierungs-
mortel mit dem Zahnspachtel oder Glatter bis 3 mm
dick aufziehen. Bewehrungsgewebe in die nasse
Oberflache einarbeiten.

3. Nach Trocknung Finish aus YOSIMA Lehm-Design-
putz (Seite 21) oder Lehm-Feinputz 06 und CLAYFIX
Anstrichsystem (Seite 23).

Genaue Anwendung siehe Produktblatt
L,CLAYTEC HFA maxi", www.claytec.de.

Lieferform Flache, Reichweite
einzeln, Pal. zu 45 Stk 2,34 m2 (1,25 x1,875)
25 kg-Sack 5m?

Rolle 1,0x100 m/35 m 90 m2/32 m2

CLAYTEC HFA max)
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Gipskarton oder Gipsfaserplatte

CLAYTEC HFA diinn 8 mm Grundierung DIE GELBE

YOSIMA RO 0 =T

\ Lehmklebe- und Armierungsmortel

mit Glas- oder Flachsgewebe




Preisguinstig: CLAYTEC HFA diinn

* Preisguinstig und schnell

- Okologische Alternative zur Bekleidung mit Gipskartonplatten
- Lehm-Finish im Holzbau leicht gemacht

Auf massiven Holztafelwanden oder Holzwerkstoff-
platten werden 8 mm dlinne Weichfaserplatten
befestigt, mit einer Armierungslage beschichtet
und abschliefsend mit Lehm-Finish versehen.

1. Platten auf den Holzuntergrund klammern.
Klammerabstand ca. 9 cm, Randabstand 10-15 mm.
Bei Verschraubung Schraubenstand ca. 20 cm.
Diinne Holzwerkstoffplatten diirfen nicht durch-
stofsen werden.

Artikel Produkt

09.009 CLAYTEC HFA dinn D8 mm

13.555 Lehmklebe- und Armierungsmoértel
35. .. Glas- oder Flachsgewebe, 1 m breit

2. Grolsere Fugen und Schraublochvertiefungen fullen

und trocknen lassen. Lehmklebe- und Armierungs-
mortel mit dem Zahnspachtel oder Glatter bis 3 mm
dick aufziehen. Bewehrungsgewebe in die nasse
Oberflache einarbeiten.

3. Nach Trocknung Finish aus YOSIMA Lehm-
Designputz (Seite 21) oder Lehm-Feinputz 06
und CLAYFIX Anstrichsystem (Seite 23).

Genaue Anwendung siehe Produktblatt ,CLAYTEC HFA

diinn", www.claytec.de.

Lieferform Flache, Reichweite
einzeln, Pal. zu 276 Stk 0,72m?2 (1,20 x0,60 m )
25 kg-Sack 5m?

Rolle 1,0x100 m/35 m 90 m2/32 m2

CLAYTEC HFA dimn

Gipskarton- / Gipsfaserplatten mit Lehm-Finish

- Einfache und preisgiinstige Standardlésung
- Brandschutz-Bekleidungen mit Gipsplatten moglich
- Lehm-Finish auf Grundierung méglich

Auf massiven Holztafelwanden oder Holzwerkstoff-
platten werden Gipskarton- oder Gipsfaserplatten
bautiblich befestigt und vorbehandelt. Beschichtung
mit Grundierung und Lehm-Finish.

1. Gipsplatten nach Hersteller- oder Systemvorgaben
befestigen. Stolbe ggf. armieren und spachteln, Ober-
flachenqualitat Q3.

2. Vorbehandeln mit CLAYTEC Tiefengrund.
3. Grundieren mit DIE GELBE.

4. Nach Trocknung Finish aus YOSIMA Lehm-Design-
putz (Seite 21) oder Lehm-Feinputz 06 und CLAYFIX
Anstrichsystem (Seite 23).

Artikel Produkt Lieferform Flache, Reichweite
Gipsplatten D9,5 mm/D12,5 mm einzeln oder Pal. diverse
13.425/.420 Grundierung DIE GELBE 10 I-Eimer/5 |-Eimer 50 m?/25 m?
! |
1 CLAYTEC' r
f o
" J
" 54 Gy e e o e g =
CLAY.T EC o CLAYTEC
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Lehmstein 1900 DF
T |Lehmbauplatte

Lehmklebe- und
Armierungsmortel

mit Glas- oder Flachs-
gewebe

YOSIMAGR 0

/

- Lehm-Trockenschiittung

Lehm-Holz-Trockenschiittung leicht

Lehmstein 1900 DF




Stapelwande mit CLAYTEC Lehmsteinen

und Lehmbauplatten

- Warmespeichernde Innenschale im Trockenbau

- Verbesserter Schallschutz

- Schnell und kostengiinstig ausgefiihrt

Bei dieser Technik fur Holz-Leichtbautechniken wer-
den Lehmsteine trocken aufgestapelt und geklemmit,
nicht vermauert. In den thermisch wirksamen schwe-
ren Schalen aus 52 mm dicken Lehmsteinen (Diinn-
format) kénnen sémtliche Installationen geflhrt wer-
den. Die Leitungen werden meist umstapelt, gefraste
Schlitze sind ebenfalls méglich.

Die Stapelschalen werden mit CLAYTEC Lehmbau-
platten oder anderen Trockenbauplatten bekleidet.
Ein Lehmverputz mit plastischem Mértel ist eben-
falls moglich. In diesem Fall werden die vertikalen
Stolfugen zwischen den Steinen beim Einstapeln
ca. 1,0 cm breit offen gelassen.

Artikel Produkt

06.010 Lehmstein 1900 NF

09.004/.002 Lehmbauplatte D20 mm/D 25 mm
13.555 Lehmklebe- und Armierungsmortel
3. .. Glas- oder Flachsgewebe, 1 m breit

1. Latte 25 x 50 mm als unteren Abschluss an der
Konstruktion befestigen, drei Lagen Steine hochkant
im Verband einstapeln, mit ndchster Latte nieder-
klemmen und diese dann befestigen.

2. CLAYTEC Lehmbauplatten hochkant stehend an den
Klemmlatten befestigen.

3. Grolere Fugen und Schraublochvertiefungen fillen
und trocknen lassen. Lehmklebe- und Armierungs-
mortel mit dem Zahnspachtel oder Glatter bis 3 mm
dick aufziehen. Bewehrungsgewebe in die nasse
Oberflache einarbeiten.

4, Nach Trocknung Finish aus YOSIMA Lehm-Design-
putz (Seite 21) oder Lehm-Feinputz 06 und CLAYFIX
Anstrichsystem (Seite 23).

Lieferform Flache, Reichweite
448 Stk. auf Paletten 48 Stk./m?

einzeln, Pal. zu 60 Stk 0,94 m2 (0,625 =150 m)
25 kg-Sack 5m?

Rolle 1,0x100 m/35 m 90 m%32 m2

Lahmiprodukt

Deckenauflage mit CLAYTEC Lehmsteinen

* Trittschallschutzverbesserung mit massiven Lehmsteinen
* Thermische Speichermasse im Trockenbau

52 mm dicke Lehmsteine (Dinnformat) oder 71 mm
dicke Lehmsteine (Normalformat) werden als ther-
mische Speichermasse und zur Verbesserung des
Trittschallschutzes auf einer Rieselschutzunterlage
ausgelegt. Alternativ kdnnen schwere oder auch
leichte Lehmschuttungen eingebracht werden.

1. Rieselschutzpapier sorgfaltig auslegen inkl. Uber-
lappen der Bahnen und Aufkanten in Randbereichen,

Artikel Produkt

06.010/.012 Lehmstein 1900 NF/1900 DF
03.060/.100 Lehm-Trockenschiittung

03.070 Lehm-Holz-Trockenschiittung leicht

an Rohrdurchfiihrungen, etc.. Bei Bedarf zusétzliche
Trittschallschutz-Unterlage aus Filzbahnen einbauen.

2. Steine im Verband auslegen/Lehmschittung in die
Deckenfelder fiillen.

3. Laufbodenkonstruktion nach Wahl, beispielsweise
mit schwimmend aufgelegtem Holzweichfasersystem.

Lieferform Flache, Reichweite
448 Stk./336 Stk. auf Paletten 48 Stk./m?

1,2 t-Big-Bag/25 kg-Sack ca.09m3/ca. 22|
300 kg-Big-Bag ca.1md

Gemauerte Wande und Fachwerkausmauerungen

mit CLAYTEC Lehmsteinen

Flr Mauerwerk im Holzbau bietet CLAYTEC Lehm-
steine in verschiedenen Formaten und Rohdichten
(Gewichten) an. Als Mortel werden zwei verschieden

Artikel Produkt

00.050 Dreieckleisten H 12 mm* x 2 m
06.010 - .012 Lehmstein 1900 DF-1600 2DF
07.002 Lehmstein 1800 NF

07.011-.012 Leichtlehmstein 1200 NF - 800 NF
07.01 Lehmstein 700 2DF

05.020 Lehm-Mauermartel

05.022/10.122 Lehm-Mauermartel leicht

*H = Aufkantung in der Fuge IA ** Bei Wanddicke 11,5 cm

schwere Sorten angeboten. Die Befestigung von
Mauerwerkscheiben in Fachwerken erfolgt mit
Dreieckleisten.

Lieferform Reichweite **
Bund 12 Stk.

448-224 Stk. auf Paletten 48 Stk./m?

416 Stk. auf Paletten 48 Stk./m?

416 Stk. auf Paletten 48 Stk./m?

350 Stk. auf Paletten 32 Stk./m?
1.000 kg-Big-Bag 18 m2

1.000 kg-Big-Bag/25 kg-Sack 26/0,7 m2







Classic-Farbtone

YOSIMA Lehm-Designputz

- Farbgebung und Bindung durch die verwendeten Tonerden

Weils
- 146 Farbtone, 7 Oberflachenvarianten
- Edle Innenraumgestaltung mit Naturfarbténen
- Perfektes mineralisches Pendant zu Holzoberflachen
Lilien-Weils
YOSIMA ist Farbtiefe ohne zusatzliche Farbstoffe und Bindemittel und Farbgeber in einem. Sein feines farb-
Pigmente. Sie resultiert ausschlielSlich aus der Be- liches Changieren gibt den Flachen ihren natlrlichen,
schaffenheit der verwendeten Tonerden. Der Ton ist echten Charakter. YOSIMA ist Lehm-Design.
Edel-Weils -

Rot Gelb Grin

Grundfarbtone

YOSIMA wird mit der Kelle
aufgezogen.

Einebnen der Kellenansatze mit  Erstes Reiben der Flache.
dem Flachenspachtel

1. Auftrag einer 1 mm dunnen Mdrtellage ,tber Korn
abgezogen". Nach Antrocknung Auftrag von weiteren I
1,5-2 mm Mortel. Der Auftrag in einem Arbeitsgang
(2 mm Dicke) ist ebenfalls méglich.

2. Kellenansatze einebnen, nach Anziehen des Mdortels
(nicht mehr feucht glanzend) erstes Reiben mit wenig
Wasser. Ggf. Arbeitsgang mit fortschreitender Trock-
nung ein- bis zweimal wiederholen, je nach erwinsch-
ter Oberflache. Optional auch abschliefSendes Glatten
moglich.

SNPUTZ ]
GETROCKNET -?u.'
|

3. Nach vollstandiger Trocknung lose Partikel durch
Reiben mit der Tapezierbiirste entfernen, trocken oder
ein wenig angefeuchtet.

cCO

INSTITUT

TESTED PRODUCT
1D 0413 - 11340 - 001

Alt-Weifs Kolumba-Grau
Alma-Weifs

Magnolien-Weils

Seiden—WeIiIs Woll-Weifs

Braun Schwarz
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CLAYFIX Lehm-Anstrich

- Okologischer Anstrichstoff aus Lehm

- 146 Farbtone, 3 Oberflachenvarianten
- Lehm-Optik leicht gemacht

- Auf Lehm und allen anderen Flachen

CLAYFIX Lehm-Anstrichstoffe werden von einer
Kombination aus Ton und pflanzlichen Mitteln ge-
bunden, sind wasserldslich stabilisiert.

Das baubiologisch hochwertige Produkt ist diffusions-
offen, frei von Ldsemitteln, schadlichen Stoffen und
atmungsaktiv.

Die Vorbehandlung erfolgt mit CLAYTEC Grundierung
DIE WEISSE.

1. Lehm-Qberputz fein 06 in 3 mm Dicke aufziehen.
Oberflache nach Anziehen des Mdrtels reiben oder
ggf. glatten. Fir geriebene Flachen kann bei guter
Vorarbeit auch Lehmklebe- und Armierungsmortel
verwendet werden. Besonders glatte Flachen kénnen
mit Lehmfill- und Flachenspachtel natur-braun
erzielt werden.

Gipskarton und Gipsfaserplatten ggf. mit Lehm-
fll- und Flachenspachtel natur-hell vorbereiten.
ACHTUNG: Dieser Spachtel ist kein Armierungs-

CLAYFIX Lehm-Anstrichstoffe ohne Korn sind
glatte Farben. Als mégliche Strukturzusatze werden
Feinkorn und Grobkorn angeboten.

CLAYFIX

Lehm-Ambiente

-}
eic

CLAYFIX

O-AYFIX

CLAYTEC

funktionsprodukt fir den Gipstrockenbau! Er
dient lediglich dem Fullen von Fehlstellen und
dem flachigem Uberzug.

2. Grundierung DIE WEISSE rollen, mit der Birste
(Quast) auftragen oder anspritzen.

3. Einfacher oder ggf. zweifacher Anstrich von
CLAYFIX Lehmfarbe trocken, ohne Kérnung oder
mit Fein- oder Grobkornzusatz.

CLAYFIX Lehm direkt
Streichputz JADE-GRUN 1.2

gut

Ausgabe 08/2014

cCO

INSTITUT

TESTED PRODUCT
10 0413 - 11340 - 001

Farbraum: Schilf-Gelb

GRGE 1.3

GRGE 2.2

GRGE 2.3

GRGE 3.0 GRGE 4.0
G‘RGI? 31I GRGE 4.1
k@ﬁ
y | )
GRGE 3.2 GRGE 4.2

GRGE 3.3

GRGE 4.3

Farbraume

Farbraum: Indisch-Rot Farbraum: Umbra-Natur

ROGE 2.0

SCBR 4.0

SCBR 4.1

ROGE 32

ROGE 1.2 ROGE 2.2 ROGE 4.2 SCBR 4.2
ROGE 1.3 ROGE 2.3 ROGE 3.3 ROGE 4.3 SB 13 ) ISICB‘R SCBR 3.3 SCBR 4.3|
Farbraum: Sahara-Beige Farbraum: Gold-Ocker

SCGE 1.0 SCGE 2.0 SCGE 3.0 BRGE 4.0

SCGE 1.1

SCGE 2.1 SCGE 3.1 BRGE 41

A'.-'.;."?.‘rf

SCGE 1.2 SEGFTZZ S.CGE 32 BRGE 4.2
SCGE13 'scesg.;z- scﬁms SCGE 4.3 ;Réém BRGEZ.’J‘. BRGE33  BRGE43
Farbraum: Jade-Griln Farbraum: Siena-Braun
-
SCGR 1.0 SCGR 2.0 SCGR 3.0 SCRO 4.0
oo
SCGRT1_ SCGR 2.1 SCRO 4.1
o |

SCGRZLZl

> »;
SCGR 2.2

SCGR 3.2

SCGR12

SCRO1.2 SCRO 4.2

GRS L d wall : r ST Sy
SCGR 1.3 SCGR 2.3 SCGR33  SCGR 4.3 SCRO 1.3 SCRO 2.3 SCRO33  SCRO43
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Stampflehmwande und
vorgefertigte Stampflehm-Elemente

* Lehm-Design pur
- Thermische Speichermasse
- Raumklima und Akustik

Stampflehmbau ist Lehmbau in seiner archaischen und reinen Form.
Die dsthetische und architektonische Ausdruckskraft hat Stampflehm
zu einem Material flr anspruchsvolles Design gemacht.

Schwere massive Stampflehmwande sind ein architektonisch reizvoller
Kontrast zu Holz und Glas. Thermisch tragen sie zu einem ausgegliche-
nen Raumklima bei.

CLAYTEC bietet farbige Stampflehme an, die ihre tiefe und ausgewogene
Wirkung aus allen verwendeten Lehm- und Gesteinskdrnungen beziehen.
Fir die Planung und Ausfiihrung vermitteln wir gerne professionelle Be-
ratung.

Stampflehm Natur Stampflehm Natur fein

Stampflehm GELB Stampflehm ROT Stampflehm GRAU
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Wie geht es weiter?

Sie suchen Handwerker

Sie suchen Handwerker? Auf unserer Homepage finden Sie mehr
als 475 ausgebildete CLAYTEC Handwerkspartner mit unter-
schiedlichen Gewerkausrichtungen. Das Diamantsymbol im Kon-
taktdatensatz der Handwerker zeigt Ihnen, wer Erfahrung auf dem
Gebiet der ,Feinen Oberflachen” mit YOSIMA hat. Etliche Betriebe
haben Referenzen vorzuweisen. Wir helfen gerne den richtigen
Handwerksbetrieb zu finden. Rufen Sie einfach den rechts ange-
gebenen Mitarbeiter Ihres Gebiets an.

Sie suchen Handler

Unsere lagerfuhrenden Handler halten CLAYTEC Baustoffe standig
fur Sie bereit. Als geschulte Partner gewahrleisten sie eine fun-
dierte Kundenberatung. Unsere Webseite zeigt die Standorte. Auch
hier gilt unser Angebot: Rufen Sie uns an. Wir sorgen dafur, dass
Sie an lhre Ware kommen. Das gilt besonders dann, wenn der
nachste Handlerstandort einmal nicht in Ihrer N&he sein sollte.

Sie suchen Architekten

Auch wenn wir keine flachendeckende Architektenempfehlung
leisten kénnen, kennen wir doch viele Innenarchitekten und Desi-
gner mit Kreativitat und Erfahrung. Rufen Sie uns an. Gerne bera-
ten wir auch die Architektin oder den Architekten lhrer Wahl.

Alle Infos auch unter www.claytec.de
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Unsere Support-Mitarbeiter helfen lhnen

WEST

Roland Trotzek
Technische Beratung
Support HA*

Mobil 0176 111 918-17
r.trotzek@claytec.com

SUDWEST

Philipp Meier
Technische Beratung
Telefon: 02153 918-24
p.meier@claytec.com

SUD

Philipp Meier
Technische Beratung
Telefon: 02153 918-24
p.meier@claytec.com

NORDOST

Wolfgang Milarch
Technische Beratung
Support HA/HW/ARCH*
Mobil: 0176 111 918-14
w.milarch@claytec.com

OST

Gerrit Wolf
Technische Beratung
Support HA/HW/ARCH*
Mobil: 0176 111 918-12
g.wolf@claytec.com

INTERNATIONAL
Ricardo Valenzisi

Technische Beratung und Verkauf

Telefon: +49 2153 918-25
r.valenzisi@claytec.com

*HANDEL, HANDWERK, ARCHITEKTEN



Beratung und Anwendung

Technische Beratung

Zu unseren Burozeiten Mo-Do von 7:45-17:00 Uhr und

Fr 7:45-15:00 Uhr sind unsere Architekten oder Handwerksprofis
fur Sie da. Wahlen Sie die links angebene Telefonnummer des
Ansprechpartners Ihrer Region oder schreiben Sie eine Email.
Geht es um komplexe Losungen macht unser Handwerker-
und Planer-Supporter gerne auch einen Termin vor Ort.

Arbeitsblatter

Das Arbeitsblatt Feine Oberflachen bietet detaillierte und
produktubergreifende Praxisinformationen zur Untergrund-
vorbereitung, Verarbeitung und Oberflachengestaltung von
YOSIMA Lehm-Designputz, Lehm-Farbspachtel und auch
CLAYFIX Anstrichstoffen.

Die Titel aller Arbeitsblatter:
Feine Oberflachen
Lehmputze

Fachwerk
Innenddammung

Anwendungsvideo

Die Trockenbauvideos zeigen lhnen die wichtigsten Handgriffe.
Sehen Sie selbst: Lehm-Trockenbau ist leicht auszufihren.
Unser YouTube-Channel bietet weitere Videos zu YOSIMA
Lehm-Designputz-Verarbeitung und zur Innendammung.

Ausschreibungstexte

Far Planerinnen und Planer haben wir fur alle Techniken Aus-
schreibungstexte formuliert. Ihre Auflistung zeigt auch wichtige
Vor- und Nebenarbeiten, so wird auf technisch oder kostenmalsig
relevante Arbeiten hingewiesen. Von unserer Webseite gelangen
Sie automatisch auf die Plattform www.ausschreiben.de von Or-
ca-Software. Die Texte lassen sich in alle AVA-Programme impor-
tieren.

Maschinentechnik

Professionelle Handwerker verarbeiten unsere Lehmputze mit
der Putzmaschine. Wir haben die wichtigsten Fabrikate fur Sie
getestet. Auf www.claytec.de/produkte/maschinentechnik finden
Sie Putzmaschinenhersteller mit Kontaktdaten und kompetenten
Ansprechpartnern.

Alle Blatter auch zum Download unter www.claytec.de/produkte/downloads

Wandflachenheizungen

Wandflachenheizungen sind in Lehmmortel eingeputzte oder
anders in Lehm eingebettete Rohrregister. Dank der geringen
Oberflachentemperatur wird die Warme primar per Strahlung
abgegeben. Bei dieser Technik sind keine Heizkorper nétig.
Auf www.claytec.de/produkte/wandflaechenheizung finden
Sie die wichtigsten Systemhersteller mit Kontaktdaten und
technischen Angaben zu den Heizsystemen.

Der CLAYTEC Produktkatalog:

CLAYTEC
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Baustoffe aus Lehm.

CLAYTEC e.K.
Nettetaler Stralse 113
41751 Viersen-Boisheim

Telefon: +49 (0)2153 918-0
Telefax: +49 (0)2153 918-18

E-Mail: service@claytec.com

www.claytec.de

Vertrieb in Osterreich:
CLAYTEC Lehmbaustoffe
GmbH

Stranach 6

9842 Mdrtschach

Telefon:
+43 (0)699 17 218 877

E-Mail: info@claytec.at

www.claytec.at
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