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CLAYTEC"

Baustoffe aus Lehm

CLAYTEC GmbH & Co. KG
Nettetaler Str. 113-117

41751 Viersen-Boisheim
Telefon: I+49 (O)21I53-9I18-0 B e I eg u ng Yon Le h m p Utzen
Email: service@claytec.de mit keramischen Fliesen

www.claytec.de

Lehmputze sind im Trend. Geschatzt werden sie wegen ihrer 6kologischen und baubiologischen Eigenschaften.
Sie sind offenporig und kdnnen grof3e Mengen Wasserdampf schnell aufnehmen und bei Trockenheit wieder in die
Raumluft abgeben. Dies macht sie besonders geeignet fiir Kiiche und Bad.

Bei Verwendung eines Lehmputzes sollten nur kleine Flachen mit Keramik bekleidet werden. Dies vor dem Hinter-
grund, dass durch das Bekleiden mit Keramik relevante Eigenschaften des Lehmputzes verloren gehen. Es gibt
naturlich Bereiche, wo die Ausflihrung von Fliesen notwendig ist, z. B. im Klichenspiegel oder an den Waschbecken.

In Bereichen mit hoher Nassbelastung, z. B. in Duschen sind Lehmputze nicht geeignet. Die Eignung beschrankt sich
auf Flachen der Wassereinwirkungsklasse WO-I nach DIN 18534.

Das maximale Format der Fliesen beschrankt sich auf 60/60 bei saugfahigen Keramiken (z. B. Steingut) bzw. 30/30
bei nicht saugender Keramik (z. B. Feinsteinzeug). Grundsatzlich sollten saugfahige Keramiken bzw. Keramiken mit
hohem Fugenanteil bevorzugt werden.

Beschreibung Produktabbildung

CLAYTEC Lehmklebe- und Armierungsmoértel "
CLAYTEC Lehm-Feinputz 06 '
CLAYTEC Lehm-Unterputz Stroh

Untergrund

CLAYTEC Tiefengrund
Sopro Grundierung GD 749

Grundierung

Sopro’s No.1 Flexkleber 400

Sopro FKM® XL 444

Sopro’s No.1 schnell Flexkleber 404
Sopro FKM® Silver 600

Fliesenkleber

Sopro Bauchemie GmbH

Service-Hotline +49 611 1707-111 | anwendungstechnik@sopro.com Postfach 42 01 52 | 65102 Wiesbaden
Fon +49 611 1707-0 | www.sopro.com
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Verarbeitung:

Grundsatzlich wird vorausgesetzt, dass der Lehmputz komplett durchgetrocknet ist. Es folgt ein sattes Grundieren
mit CLAYTEC Tiefengrund und Festiger oder Sopro Grundierung GD 749. Die Grundierung ist in jedem Fall unver-
dinnt anzuwenden. Der Auftrag erfolgt vollsatt, das heil3t ggf. mehrfach bis zur Trankung des Lehmputzes.

Nach dem Auftrag der Grundierung muss diese mindestens 24 Stunden abluften. Im Anschluss erfolgt dann die Ver-
klebung des Fliesenbelags im Dinnbettverfahren.

Bei der Verarbeitung der o. g. Produkte sind die Hinweise und Richtlinien der entsprechenden Produktinformationen
zu beachten. Die vorliegenden Unterlagen erheben keinen Anspruch auf Vollstandigkeit. Aus baustellenspezifischen
Besonderheiten kann die Notwendigkeit von Abweichungen erwachsen.

Weitergehende Informationen zu unseren Produkten, zu Schulungen und Veranstaltungen und zur Sopro Bauchemie
im Allgemeinen finden Sie im Internet. Unter www.sopro.com stehen neben den Produktdaten blattern in aktuellster
Version auch viele andere Informationen in Form unserer Broschiiren oder des Sopro Planers zum Abruf bereit.
Sollten hiertiber hinausgehend Fragen bestehen, stehen lhnen selbstverstandlich gerne die Sopro Anwendungs-tech-
nik unter +49 611 1707-111 oder anwendungstechnik@sopro.com zur Verfligung.

© Foto: CLAYTEC, Bad mit Fliesen und weiBem Lehmputz
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